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Eignungsprüfung ÖNORM B 8115-2

Aufbau des Prüfgegenstandes: Innenwand - Dämmung Flachs Fläche des Trennbauteils
S = 9,93 m²

15 mm      OSB-Platte
200 mm    KVH-Steher / Dämmung Flachs Flächenbezogene Masse:
15 mm      Holzfaser-Platte_Agepan m' = 34 kg/m²

Bauteil:
Zimmertrennwand

Räume: Zustand:
VS = 64,54 m³ Diffusoren
VE= 62,44 m³ Diffusoren

Bewertetes
Schalldämm-Maß
Rw = 44 dB

Forderung nach ÖNORM B 8115-2
Ausg. 2006-12-01
Rw = 44
für: Zimmertrennwand Beurt. n. ÖNORM EN ISO 717-1 Prüfstelle:

wird erfüllt. C100-3150 = -5 dB Universität Innsbruck

Bauwerk: Ctr,100-3150 = -13 dB Arbeitsbereich für Holzbau

Wandprüfstand C50-5000 = -5 dB Technikerstraße 13

AB Holzbau_Universität Innsbruck Ctr,50-5000 = -15 dB A - 6020  Innsbruck

Senderaum: S-Raum
Empfangsraum: E-Raum
Antragsteller: JUTA a.s.; CZ 51101_ Turnov;  info@flachsjute.at Prüfer: Prof. Dr. A. Kraler
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Beurteilung:

LUFTSCHALLSCHUTZ nach ÖNORM EN ISO 10140-2

Meßdatum: 2022-11-17
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Volumen:

Frequenz   Hz R'     dB
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Flachs JUTE
natürlich nachhaltig dämmen

Die Universität Innsbruck hat mit unseren Jute und Flachs 
Dämmstoffen Luftschallmessungen in Ihrem Prüfstand (Holz-
rahmenbauwand) durchgeführt - nachstehend die Ergebnisse:
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